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Κολλοειδή και κολλοειδείς διασπορές



Κολλοειδή - ταξινόμηση



Ταξινόμηση Κολλοειδών
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Κολλοειδή - ταξινόμηση
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Κολλοειδείς διασπορές

(στερεά σωματίδια σε υγρό)

Παραδείγματα κολλοειδών σωματιδίων



Κολλοειδή συστήματα

Υπερμοριακά συγκροτήματα (molecular assemblies)



μικύλλιο                                    γαλάκτωμα                  ανάστροφο γαλάκτωμα



Επιφανειοδραστικές ενώσεις (surfactants)
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Τυπικά παραδείγματα επιφανειοδραστικών ενώσεων
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Θερμοκρασία krafft

Περιορισμένη διαλυτότητα



Σχηματισμός μικυλλίων σε υδατικό διάλυμα



1 nm

Σχηματισμός μικυλλίων σε υδατικό διάλυμα

Κρίσιμη συγκέντρωση 

μικυλλοποίησης     (CMC)

Αριθμός συσσωμάτωσης



Προσδιορισμός CMC-

αγωγιμομτρία



Langmuir 2020, 36, 48, 14829–14840

Προσδιορισμός CMC-

Επιφανειακή τάση



Προσδιορισμός CMC-

Διαλυτοποίηση έγχρωμων  χρωστικών
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Προσδιορισμός CMC-

Διαλυτοποίηση φθοριζουσών  χρωστικών
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Ο λόγος I1 / I3 εξαρτάται από την πολικότητα του περιβάλλοντος
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Οργάνωση επιφανειοδραστικών ενώσεων

Nolte et al., Chem. Rev. 2005, 105, 1445





 

Παραδείγματα υπερμοριακής οργάνωσης 

επιφανειοδραστικών ενώσεων



Η έννοια του ισοζυγίου υδροφιλικότητας-υδροφοβικότητας

(Hydrophilic-Lipophilic Balance, HLB)

Πολική κεφαλή: ολιγοαιθυλενοξείδιο



Τιμές HLB για διάφορες οργανικές ουσίες



Χρήση εκμαγείων (templating methods)

για την οργάνωση υλικών σε νανοφάσεις

Caruso et al., Chem. Mater. 2001, 13, 3272



• μοριακές 

οργανωμένες φάσεις

• υπερμοριακές 

οργανωμένες φάσεις
• νανοπορώδη υλικά

Παραδείγματα εκμαγείων (templates)





Hulteen et al., J. Mater. Chem. 1997, 7, 1075



Naoe et. al., Langmuir, 2008, 24, 2792

Σταθεροποίηση νανοδομών Pd από ανάστροφα μικύλλια

Spherical

Worm-like



Υπερμοριακή οργάνωση σε τριμερή συστήματα

Pileni, Langmuir 2001, 17, 7476



Υπερμοριακή οργάνωση σε συσταδικά πολυμερή



Mirkin et al., Chem. Rev. 2005, 105, 1547

Έλεγχος του χρώματος από το μέγεθος και το σχήμα των νανοσωματιδίων



Επιφανειοδραστικές ενώσεις –

Προσρρόφηση σε επιφάνειες



Κολλοειδείς διασπορές - σταθερότητα



Κολλοειδείς διασπορές

Σταθεροποίηση κολλοειδών σε αιωρήματα

Δυνάμεις αλληλεπίδρασης:

Α) Ηλεκτροστατικές (ιοντικές)

Β) Van der Waals

Γ) Στερεοχημικές

Δ) Δεσμοί Υδρογόνου
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Σταθεροποίηση κολλοειδών 

διασπορών





Κολλοειδείς διασπορές

Σκέδαση φωτός

Μοριακό διάλυμα ουσίας

Κολλοειδής 

διασπορά



Mirkin et al., Chem. Rev. 2005, 105, 1547

Έλεγχος του χρώματος από το μέγεθος και το σχήμα των νανοσωματιδίων



Κολλοειδείς διασπορές

Χρώμα διασπορών 

κολλοειδούς χρυσού

Μέγεθος σωματιδίων χρυσού

Ηλεκτροστατική 

σταθεροποίηση 

νανοσωματιδίων χρυσού



Κολλοειδή – δυναμικό ζ

Excellent stabilitymore than ±61

Good stabilityfrom ±40 to ±60

Moderate stabilityfrom ±30 to ±40

Incipient instabilityfrom ±10 to ±30

Rapid coagulation or flocculationfrom 0 to ±5,

Stability behavior of the colloidZeta potential [mV]
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